AKEMI Stein-Impragnierung
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Charakteristik: AKEMI® Stein-lImprégnierung ist ein gebrauchsfertiges Produkt auf Basis oli-
gomerer Alkylalkoxysiloxane. Das Produkt wird durch die Kapillarkrafte des
Steines aufgenommen und dringt somit besonders tief ein. Es entsteht bei der
katalytischen Reaktion ein Polysiloxan; auerdem findet eine Reaktion mit der
silikatischen Steinsubstanz statt. Daraus resultiert eine sehr hohe Wirksamkeit
Uber mehrere Jahre. Das Produkt zeichnet sich durch folgende Eigenschaften
aus:

- extreme Reduzierung der Wasser- und Schmutzaufnahme bei Feuchtigkeits-
einwirkung

- schnelle Feuchtigkeitsabgabe wahrend der Trockenperiode durch hohe
Dampfdiffusionsoffenheit

- Erhaltung der Atmungsfahigkeit, da keine Beschichtung an der Oberflache

- UV-Bestéandigkeit

- der Farbton des Steines wird in der Regel nicht veréndert (Vorversuch)

Einsatzgebiet: AKEMI® Stein-Imprégnierung dient zur wasser- und schmutzabweisenden Be-
handlung von saugfahigen, mineralischen Baustoffen wie z. B. Natur- und
Kunststeine (polierte geschliffene oder raue Oberflachen von Marmor, Kalk-
stein, Granit, Gneis, Porphyr, Cotto, Terrazzo, unglasierte Keramikplatten u. 4.).
Sie eignet sich hervorragend auch fir Ziegel, Kalksandstein, Beton und minera-
lischen Putz.

Gebrauchsanweisung: 1. Reinigung: Die Flache muss sauber, absolut trocken und frei von Beschich-
tungen sein. Im AuBenbereich ist darauf zu achten, dass der Stein keine
schadlichen Salze (Nitrate, Sulfate, Chloride) enthalt, da diese das Aufnah-
mevermoégen der Impragnierung vermindern. Es bieten sich folgende Produk-
te in Abhéngigkeit des Steines und der Verschmutzung an, wobei unsere
Pflegeempfehlungen sowie technischen Merkblatter zu beachten sind:
AKEMI® Steinreiniger, AKEMI® Zementschleierentferner, AKEMI® Rostentfer-
ner, AKEMI® Anti-Griin, AKEMI® Wachsentferner, AKEMI® Ol- und Fettent-
fernerpaste und AKEMI® Graffiti-Entferner. Nach der Reinigung ist in jedem
Fall griindlich mit Wasser nachzuspilen. Vor der Schutzbehandlung muss
der Stein vollkommen trocken sein. Dies ist in der Regel friihestens nach 1-2
Tagen der Fall.

2. Anlegen einer Musterflache:

Vor dem Beginn der Arbeiten empfiehlt es sich, eine Musterflache von

1 -2 gm anzulegen, um die Wirksamkeit der Impragnierung zu prifen, das
Aussehen des behandelten Objektes zu beurteilen (Farbtonvertiefung) und
den Materialverbrauch hinreichend genau zu ermitteln.

3. Durchfuhrung der Impragnierung

a) Optimale Voraussetzung fiir eine Impragnierung ist ein naturkalter Belag,
eine Umgebungstemperatur von 5 — 25° C sowie ein anschlieend 6-12-
stiindiger Schutz vor Regen. Der Belag darf weder durch eine Fu3bodenhei-
zung noch durch Sonneneinstrahlung erwarmt sein.

b) Risse bis 0,3 mm werden durch die Impragnierung tberbrickt.

c) Im allgemeinen genigt ein 1-2maliger Auftrag nass in nass. Bei schwach
saugenden Flachen ist eine Verdiinnung 1:1 mit AKEMI® Nitro-Verdiinnung
moglich.

d) Das Produkt mit Pinsel, Lackroller oder Mopp auftragen. Zur Auftragung an
Fassaden im flutenden Verfahren eignet sich auch ein Airless Sprihgerat mit
geringem Druck (max. 1 bar Uberdruck), bei einem Diisenabstand von 5 — 10
cm (Voraussetzung: I6sungsmittelbestandige Schlauche und Dichtungen).
Man tragt soviel Impragnierung auf, bis sie 40 —50 cm ablauft.

e) Ca. 20 Minuten nach dem Auftragen bzw. noch bevor die Impragnierung an
der Oberflache angetrocknet ist, wird der nicht vom Stein aufgenommene U-
berschuss mit geeignetem Lappen oder Tichern restlos entfernt, damit kein
Rickstand auf der Oberflache verbleibt. Polierte Flachen sollten zuséatzlich zur
Entfernung jeglicher Oberflachenschleier nachpoliert werden.
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f) Bei zu geringer Wirkung oder ungleichmafiger Auftragung kann ohne Prob-
leme nachimprégniert werden. Die wasserabweisende Wirkung entwickelt
sich nach ca. 4 - 6 Stunden, wobei die volle Wirksamkeit nach ca. 1 Woche
erreicht wird.

g) Arbeitsgerate kdnnen mit AKEMI® Nitro-Verdiinnung gereinigt werden.

- Wird die zu behandelnde Fléche gereinigt, ist eine Trocknungszeit von min-
destens 1 — 2 Tagen notwendig (abhéngi% von Temperatur und Witterung).

- Durch eine Schutzbehandlung mit AKEMI™ Steinimprégnierung werden Ver-
schmutzungen vermieden oder deren Entstehung wird wesentlich verzdgert.
Dennoch entstehende Verschmutzungen lassen sich wesentlich leichter reini-
gen.

- Ungeeignete oder aggressive Reiniger sowie Hochdruckreiniger kdnnen die
Imprégnierung und den Stein zerstoren. Fur die laufende Reinigung wird da-
her ausschlieRlich AKEMI® Steinseife empfohlen.

- Vorhandene Verfugungen missen vorher auf Losungsmittelbesténdigkeit
gepruft werden. Sind zum Glatten der Fugenmassen Netzmittel verwendet
worden, missen diese vor der Impragnierung entfernt werden.

- AKEMI® Steinimpragnierung ist nicht geeignet fur glasierte und nicht saugen-
de Flachen oder Gips.

- Uberschissiges Produkt verursacht Schieier- und Fleckenbildung.

- Bei der Verarbeitung sollte zum Schutz der Hande AKEMI® »Der fliissige
Handschuh« angewendet werden.

- Zu behandelnde Objekte mussen vor direkter Sonneneinstrahlung geschutzt
werden.

- Klebeflachen, nicht I6sungsmittelbestandige Kunststoffe, Fensterscheiben, zu
lackierende Teile oder im Arbeitsbereich befindliche Objekte (Kfz oder Grin-
anlagen) mussen geschitzt werden (Abkleben, Abdecken).

- Bei sachgeméaRer Anwendung ist das ausgehéartete Produkt nicht gesund-
heitsschadlich.

- Die Beurteilung der Impréagnierung nur nach dem Abperlverhalten ist nicht
aussagekréaftig, da es sich um einen reinen Oberflacheneffekt handelt. Durch
Staubablagerungen kann der Abperleffekt stark geschwacht, bzw. nicht mehr
sichtbar sein.

- Bei den meisten Steinflachen tritt keine oder nur eine geringe Farbtonvertie-
fung auf. Bei Quarziten oder Serpentin erfolgt eine deutliche Farbtonvertie-
fung. Es ist daher ein Versuch an einem Musterstiick oder einer unauffélligen
Stelle empfehlenswert.

- FUr ordnungsgemafe Millentsorgung Gebinde vollig restentleeren.

- Bei sachgeméafRer Anwendung ist das ausgehéartete Produkt nicht gesund-
heitsschadlich.

siehe EG Sicherheitsdatenblatt

Ergiebigkeit: ca. 1 bis 15 m?/Liter, je nach Saugfahigkeit des Steines
Farbe: farblos bis gelblich

Dichte: ca. 0,76 g/lcm?

Lagerung: ca. 1 Jahr im gut verschlossenen Originalgebinde bei

kiihler Lagerung.

Vorstehende Angaben wurden nach dem neuesten Stand der Entwicklung und
Anwendungstechnik unserer Firma erstellt. Da Anwendung und Verarbeitung
aul3erhalb unserer Kontroliméglichkeiten liegen, kann aus dem Inhalt dieses
Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden.
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